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Д ослідження є ф рагментом комплексної науко­
во-досл ідної програми Харківського національного 
медичного університету МОЗ України (чл.-кор. АМН 
України, проф. В.М. Л ісовий), зокрем а НДР каф ед­
ри ортопедичної стоматології (науковий консуль­
тант -  проф. В.П. Голік) «Профілактика, д іагностика 
та лікування основних стоматологічних захворювань» 
(№ держ. реєстрації 0110и001872; 2010-2012р.), з о ­
крема науково-квал іф ікаційної роботи автора.

Вступ. Як відомо, часткова втрата зубів є одним 
з найбільш поширених стоматологічних захворювань. 
При цьому обмежені дефекти формуються в першу 
чергу в бічних відділах зубних рядів [6, 7]. Клінічна кар­
тина у пацієнтів з обмеженими дефектами зубних рядів, 
обумовлених втратою частини жувальних зубів, досить 
різноманітна і залежить від багатьох факторів. О снов­
ними з них можна назвати наступні: кількість втрачених 
зубів, вид прикусу, стан твердих тканин пародонту зб е ­
режених зубів, давність видалення зубів і т. д. [3, 7].

Для зам іщ ення обмежених деф ектів зубних рядів 
невеликої протяжності особливо часто використо­
вують мостоподібні протези. По-перш е, це незнімні 
конструкц ії і по-друге , мостоподібні протези, маючи 
малі розм іри і майже позбавлені контакту зі слизовою 
оболонкою, за винятком  краю ясен, легко сприйм а­
ються хворими, а адаптація до них проходить ш вид­
ко. По-третє, мостоподібні протези максимально в ід­
новлюють функціональні властивості. По-четверте, 
сучасні клінічні прийоми і розроблена технологія ви­
готовлення мостопод ібних протезів дозволяють з р о ­
бити їх досить вигідними в естетичному відношенні 
[14 ]. Також мостоподібні протези дозволяю ть усуну­
ти функціональне перевантаження пародонту, с кр о ­
нево-нижньощ елепних суглобів і жувальних м ’язів 
і є проф ілактичним засобом, який попереджає по­
дальше руйнування жувального апарату [15].

Однак успіх протезування мостоподібними проте­
зами буде забезпечений за умови їх правильного пла­
нування і конструювання. При недотриманні цих умов 
виникає ряд ускладнень. Найчастіше це проявляється 
у виникненні тріщин або сколів керамічного облицю ­
вання, спостерігаються переломи металевого каркасу, 
які є підставою для зняття і переробки протезів [2, 3, 9].

Вибір оптимальної конструкц ії та якість мостопо- 
д ібного протеза багато в чому залежить від знання б і­
омеханічних основ розподілу навантаження при тому 
чи іншому варіанті його конструю вання та вибору д о ­

пом іжних стоматологічних матеріалів. Вивчення пи­
тань еф ективності ортопедичного лікування дефектів 
зубного ряду і тривалості функціонування зубних рядів 
пов ’язано з необхідністю  удосконалення лікування па­
цієнтів мостопод ібними протезами з вивченням еф ек­
тивності добору комплаєнтних комплексів  «матеріал -  
конструкція».

М ета досл ідж ення полягала в вивченні еф ектив­
ності удосконаленого лікування пацієнтів пластмасо­
вими мостопод ібними протезами з добором  ком пла­
єнтних комплексів  «матеріал -  конструкція».

О б ’єкт і м етоди досл ідж ення. Залежно від за ­
стосованих інновацій на клін іко-лабораторному етапі 
сф ормовано дві групи пацієнтів з пластмасовими 
мостопод ібними протезами. При цьому, для кожної 
із груп нами застосовувалися альтернативні компла- 
єнтні комплекси стоматологічних матеріалів (табл. 1 ).

Зб ір зм іш аної нестимульованої слини для д осл і­
дження проводили зранку, натщ есерце після попере­
днього полоскання порожнини рота дистильованою 
водою. Через 3 хвилини після полоскання пацієнти 
спльовували слину у пробірку протягом  5 хвилин [11].

Визначення рН ротової рідини зд ійсню вали за д о ­
помогою  ун іверсального індикаторного паперу ф ірми 
Ф арм акос (Сербія) і ф ірми Мадаус (Німеччина) 
на основі зм ін кольору паперових см уж ок (д іагностич­
на шкала -  від 5,7 до 7,4). Середній показник концен­
трації водневих іонів складає 6,5-7 ,2.

Буферну ємність визначали за методом Krasse 
[13]: 1 мл ротової рідини зм іш ували з 3 мл 0,005 N р о з­
чину соляної кислоти (рН =3,0). Через 5 хвилин в отри­
маній суміш і визначали величину рН. Оцінка ємності 
буферу: рН >6 -  висока; 5< p H < 6  -  нормальна; рН <5 -  
низька.

Д осл ідження в ’язкості зм іш аної слини проводили 
за допом огою  в іскозим етру Освальда [12]. Для д о ­
слідження брали 5 мл зм іш аної слини після попере­
дньої стимуляції шляхом уведення в порожнину рота 
на 10 хвилин ватного тампону, змоченого 5 краплями 
1 % розчину пілокарпіну.

М етодика в іскозиметрії полягала в тому, що за д о ­
помогою  гумової груш і набирали слину і дистильова­
ну воду в окрем і піпетки приладу, які з ’єднані з краном 
до відмітки «0» і закривали кран. Потім відкривали кран 
з ’єднуючи обидві піпетки з тр ійником , і уважно втягу­
вали повітря з обох п іпеток одночасно до досягнення 
стовпчику рідини до відмітки «1». Приймаючи в ’язкість
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дистильованої води за одиницю  методом порівняння 
визначали в ’язкість зм іш аної слини.

Середнє значення в ’язкості ротової рідини -  1,46.
Вимірювання ш видкості слиновиділення зд ійсн ю ­

вали шляхом забору зм іш аної нестимульованої слини 
у пробірки протягом  5 -  15 хвилин при вільному її ви­
тіканні [12].

Обчислення ш видкості слиновиділення:

ШС
V
t

вати сечовину із утворенням  аміаку, який кількіс­
но визначають за допом огою  реактиву Несслера.

В икористовую чи середні результати активності 
уреази (Уконтр) і л ізоцим у (Лконтр) у групі здорових осіб 
обчислювали відносну активн ість цих ферментів (У .
і Л відн) за формулами:

де ШС -  ш видкість салівації, мл/хв.;
V -  о б ’єм виділеної слини, мл;
^  -  час забору слини, хв.
Виділяють 3 типи салівації: 0,03-0,3 мл/хв. -  зн и ­

жена салівація; 0 ,31-0 ,6  мл/хв. -  нормальна; 0 ,6 1 ­
2,4 мл/хв. -  підвищена.

Д осл ідження рН, в ’язкості, буферної ємності 
та ш видкості слиновиділення проведені у 48 хворих -  
у 23 осіб основної та 25 -  порівнювальної групи до л і­
кування і через 1 м ісяць після лікування.

Ступінь дисб іозу порожнини рота визначали фер­
ментативним методом [11]. Основу ферментативного 
методу складають вивчення порушень в систем і ораль­
ного мікробіоценозу, які відображають стан взаємодії 
антим ікробних систем макроорганізму з м ікробами по­
рожнини рота. Показником стану антим ікробних си с ­
тем є фермент лізоцим, активність якого тісно коре­
лює з рівнем неспецифічних факторів захисту ротової 
порожнини. Активність л ізоциму у надосадковій рідині 
зм іш аної слини визначали хітиновим методом [10], 
який оснований на його спорідненості до хітину -  полі­
сахариду із панциру раків і крабів. Хітин дуже подібний 
на полісахариди бактеріальної стінки, л ізоцим легко 
з ним з ’єднується, однак розірвати глікозидний з в ’язок 
не може. Активність л ізоциму визначали у мкг/мл.

Оцінку ступеня обсіменіння порожнини рота м ікро ­
орган ізмам и проводили на основі визначення ф ер­
менту уреази, який не виробляється соматичними кл і­
тинами, а синтезується більшістю умовно-патогенних 
і патогенних бактерій, а також  деякими рослинними 
клітинами (сирі бобові продукти харчування).

М етод визначення уреази (у мкмоль/л) [11] осно ­
ваний на здатності уреази ротової рідини розчіплю-

Л

У . ..
д о с л ід н о ї групи

Л  . .
д о с л ід н о ї групи

Л

Ступінь дисб іозу  (СД) порожнини рота визначали 
за формулою:

СД
Л

В норм і у здорових осіб показник СД дорівню є 1. 
Виділяють 3 ступені дисб іозу ротової порожнини: 
1,5-3 -  і ступінь, субклінічно компенсована стадія; 
3-9 -  ІІ ступінь, клінічно субкомпенсована стадія; 
9-20 -  ІІІ ступінь, клінічно декомпенсована стадія.

Всього проведено 48 досліджень ступеня дисбіо- 
зу -  у 23 осіб основної та 25 -  порівнювальної групи 
до лікування і через 1 м ісяць після лікування.

Ступінь впливу незнімних конструкц ій  зубних про ­
тезів на гігієнічну ситуацію  в порожнині рота та ткани ­
ни пародонта є однією  із складових їх клінічної еф ек­
тивності [1]. Виходячи з цього, проведено вивчення 
гігієн ічного стану порожнини рота за показниками 
індексу Гріна-Верміліона (OHI-S) та стану тканин па­
родонта за показником  гінгівального індексу H.Loe, 
P.Silness у всіх обстежених хворих основної і пор івню ­
вальної груп, а також  у осіб групи контролю [5].

Всього проведено по 48 визначень індекса Гріна- 
Верміліона, H.Loe, P.Silness: в основній -  23, в пор ів ­
нювальній -  25.

Результати досл ідж ень та їх обговорення. По­
рівняльний аналіз результатів лікування пацієнтів з ви­
користанням  пластмасових мостопод ібних протезів, 
виготовлених із матеріалів р ізного рівня комплаєнт- 
ності виявив суттєві відм інності зм ін гомеостатичних

Таблиця 1

Розподіл пацієнтів з пластмасовими коронками  
та комплаєнтними комплексами «матеріал-конструкція»

в ідн
контр

в ідн

П ац ієнти ,
осіб

В аріанти застосованих  ком плаєнтних ком плексів  «м атеріали-конструкц ія»

АВ і АВ2
абс ., О К с кл а д  ком плексу аб с ., О К с кл ад  ком плексу

1 2 3 4 5

48 23

відбитковий матеріал -  «Стомавід», 
гіпс -  «ГВ- Г-10 А- III», 

воск моделювальний- «йС», 
лак ізоляційний -  «Ізокол-69», 

пластмаса -  «Сінма М+У», 
цемент -  «Компомер», 

лак покривний -  «Сінма М+У»

25

відбитковий матеріал -  «Сіеласт К», 
гіпс -  «Base Stone», 

воск моделювальний -  «Влад Міва», 
лак ізоляційний -  «Ізальгін», 

пластмаса -  «Сінма М», 
цемент- «Fuji Plus», 

лак покривний -  «ЕДА-03»

П р и м іт к а :  О К  -  о р т о п е д и ч н а  к о н с т р у к ц ія , А В і -  к о м п л е к с  с т о м а т о л о г іч н и х  м а т е р іа л ів  з  м а к с и м а л ь н о ю  т а  А В 2 -  з  м ін ім а л ь н о ю

к о м п л а є н т н іс т ю .
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властивостей ротової рідини мали дещо інакш ий ха ­
рактер. до лікування буферна єм кість РР в групі АВ1 
становила (5 ,141±0,43) од та не відрізнялась від групи 
АВ2 -  (5 ,118±0,062) од; після лікування, БЄРР д осто ­
вірно (р< 0 ,05 ) зросла в групі пацієнтів з удосконале­
ною методикою  добору стоматологічних матеріалів 
(протези з високим  рівнем комплаєнтності матеріалів; 
табл. 2 ). В ’язкість РР, рівні якої достовірно в пор івню ­
ваних групах пацієнтів не в ідрізнялись до лікування 
(відповідно, (1 ,544±0 ,007) од та (1 ,534±0 ,013) од), 
після ортопедичного лікування пластмасовими мос- 
топодібними протезами -  зменш илась лише серед 
пацієнтів з висококомплаєнтним  комплексом  матері­
алів для виготовлення протезу -  до (1 ,472±0,011) од, 
тоді як серед пацієнтів групи порівняння достовірно не 
зм інилась, р<0,05.

Слід також  зазначити, що і достовірне (р<0,05) 
підсилення ш видкості салівації зареєстроване лише 
в групі пацієнтів з високим  рівнем комплаєнтності 
стоматологічних матеріалів -  з (0 ,739±0,037) см 3/хв  
до (0 ,887±0,033) см 3/хв, тоді як серед пацієнтів групи 
АВ2 прир іст ш видкості салівації -  лише тенденцією  
до зростання. рН ротової рідини до та після л ікуван­
ня в порівнюваних групах пацієнтів достовірно не з м і­
нився. Тобто, підтримка кислотно-лужного стану по­
рожнини рота в групі пацієнтів АВ1 забезпечувалась 
підвищ енням буферної ємкості ротової рідини, д о ­
стовірним  зменш енням  її в ’язкості, що сприяло більш 
активном у самоочищ енню  порожнини рота і п ідви­
щенню стійкості пародонта до впливу несприятливих 
факторів; групі пацієнтів АВ2 -  без змін.

Одже, лише у разі використання висококомпла- 
єнтного комплексу стоматологічних матеріалів для 
виготовлення пластмасових мостоподібних протезів 
можуть досягатися позитивні зм іни середовищ а по­
рожнини рота, що проявляється зб ільш енням ємкості 
б ікарбонатного буфера та зменш енням  в ’язкості ро ­
тової рідини.

Порівняльний аналіз зм ін  гігієни  ротової порож ни­
ни, стану ясен і тканин пародонта пацієнтів пор івню ­
ваних груп до та після лікування пластмасовими мос- 
топодібними протезами виявив достов ірне (р<0,05) 
покращ ення стану б іотопу ротової порожнини після 
л ікування серед пацієнтів з висококом плаєнтним  ва­
ріантом добору матеріалів для виготовлення пласт­
масових коронок. Так, в групі АВ1 в ідносний рівень 
активності м ікробного ферменту уреази зменш ився 
з (3 ,348±0,113) од до (2 ,253±0,119) од, тоді як в групі 
порівняння достовірних зм ін -  не зареєстровано. 
Аналіз індексу дисб іозу РП виявив відсутність впливу 
рівня комплаєнтності на м ікробіоценоз РП при проте­
зуванні мостопод ібними пластмасовими протезами. 
Це можна пояснити, з одного боку -  відсутністю д о ­
стовірного підвищення рівня л ізоциму в групі пац ієн­
тів АВ2 (до лікування -  (81 ,89± 1,18) м к г/с м 3, після -  
(81,91 ± 1,85) м к г/с м 3), а з іншого -  значною кількістю 
елементів зубного ряду, що заміщ алися серед паці­
єнтів групи А В 1. При цьому зазначимо, що після л і­
кування серед пацієнтів групи А В 1 виявлено д осто ­
вірні та значні зм іни щодо покращ ення стану гігієни 
ротової порожнини (до лікування -  (1 ,143±0,068) од; 
після лікування -  (0 ,669±0,057) од), тоді як у пацієнтів

Таблиця 2

Показники ротової рідини, гігієни порожнини рота, стану тканин пародонта та рівня 
галітозу на етапах лікування пластмасовими мостоподібними протезам и, що 

виготовлені із стоматологічних матеріалів різного рівня конструкційної комплаєнтності

П оказники

Варіанти кл інічного застосування ком плаєнтних  
ком плексів  «м атеріали-конструкц ія»

АВ1, п =23 АВ2, п =25

до лікування після до лікування після

В'язкість РР, од 1,544+0,007 1,472+0,011а 1,534+0,013 1,522+0,011й

Буферна ємкість РР, од 5,141+0,43 5,339+0,051а 5,118+0,062 5,211+0,081

рН ротової рідини, од. 6,529 + 0,016 6,657+0,014 а 6,562+0,021 6,618+0,023 в

Слиновиділення, см3/хв 0,739 + 0,037 0,887+0,033 а 0,805+0,051 0,857+0,043 в, “

Активність 
уреази РР

мкмоль/дм3 6,792+0,108 4,671+0,148 а 7,721+0,107 7,605+0,162 “

од. 3,348+0,113 2,253+0,119 3,789+0,093 с 3,771+0,076 “

Активність 
лізоциму РР

мкг/см3 87,06 + 1,52 86,81+2,03 81,89 + 1,18 с 81,91 + 1,85

од. 0,893+0,15 0,899+0,27 0,839+0,14 с 0,844+0,11 “

Ступінь дисбіозу РР, од 3,816+0,107 2,499+0,117 а 4,552+0,128 с 4,461+0,114 “

Гріна-Верміліона індекс 1,143+0,068 0,669+0,057 а 1,097+0,071 0,967+0,072 “

Р.вііпезз -  Н.І_ое індекс 0,455+0,023 0,384+0,031 а 0,382+0,058 0,386+0,051

Рівень галітозу, ppt 169,5+7,3 132,1+6,1 а 179,1+9,7 145,2+4,8 в

П р и м іт к а :  Р Р  -  р о т о в а  р ід и н а ; А В 1 -  н а й б іл ь ш  к о м п л а є н т н и й  т а  А В 2 -  н а й м е н ш  к о м п л а є н т н и й  к о м п л е к с  с т о м а т о л о г іч н и х  м а т е р іа л ів ,  

з а с т о с о в а н и х  д л я  в и го т о в л е н н я  з у б н и х  п р о т е з ів ; а -  д о с т о в ір н і в ід м ін н о с т і на р івн і р < 0 ,0 5  м іж  в ід п о в ід н и м и  п о к а з н и к а м и  д о  т а  п ісл я  л іку в а н н я  

з в и к о р и с т а н н я м  А В ^  в -  д о с т о в ір н і в ід м ін н о с т і на  р івн і р < 0 ,0 5  м іж  в ід п о в ід н и м и  п о к а з н и к а м и  д о  т а  п ісл я  л ік у в а н н я  з  в и к о р и с т а н н я м  А В 2 ; 

с -  д о с т о в ір н і в ід м ін н о с т і на  р івн і р < 0 ,0 5  м іж  в ід п о в ід н и м и  п о к а з н и к а м и  кл ін іч н и х  гр у п  д о  л ік у в а н н я ; 01 -  д о с т о в ір н і в ід м ін н о с т і на  р івн і р < 0 ,0 5  

м іж  в ід п о в ід н и м и  п о к а з н и к а м и  к л ін іч н и х  гр у п  п ісля л ік у в а н н я .
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групи АВ2 цього не зареєстровано (до -  (1 ,097±0,071) 
од ; після лікування -  (0 ,967±0,072) од). О крім  того, 
серед пацієнтів групи АВ1 зареєстроване достовірне 
(р< 0 ,05 ) покращ ення стану тканин пародонту зі зм е н ­
шенням індексу РЗИпеББ -  Н.І_ое з (0 ,455±0,023) од 
до (0 ,384±0,031) од, на відміну від групи порівняння, 
серед пацієнтів якої цей індекс на етапах лікування 
практично не зм інився (до лікування -  (10 ,382±0,058) 
од, після -  (0 ,386±0,051) од, р>0 ,05) (р и с .).

Висновки. Таким чином, очевидно, що вивчен­
ня еф ективності удосконаленого лікування пацієнтів 
пластмасовими мостопод ібними протезами з д об о ­
ром комплаєнтних комплексів  «матеріал -  конструк­
ція» суттєво покращ ує якість роботи лі каря-стом а­
толога-ортопеда, що проявляється досягненням  
позитивних зм ін середовищ а порожнини рота.

З метою оцінки клінічної еф ективності, були ви­
значені достовірні ефекти зм ін  показників  гомеостазу 
та м ікроекології ротової порожнини, якими в ідр ізня­

ється ефект лікування з використанням різних за р ів ­
нем комплаєнтних систем  матеріалів. Визначено, 
що використання систем  з високою  комплаєнтністю  
матеріалів для виготовлення пластмасових мостопо- 
д ібних протезів в ідрізняється від «випадкового д об о ­
ру матеріалів» наступними клінічними еф ектами: д о ­
стов ірним  (р<0 ,05 ) зб ільш енням ш видкості салівації 
на 19-20% , достов ірним  (р < 0,001) зменш ення актив­
ності уреази ротової рідини на 32-33% , достов ірним  
(р< 0 ,010) зменш ення рівня дисб іозу ротової порож ­
нини на 34-35%  та достов ірним  (р<0 ,050) зниж енням  
гігієн ічного індексу на 40-42% .

П ерспективам и подальш ого дослідж ення д о ­
бору комплаєнтних комплексів  «матеріал -  конструк­
ція» є очевидними. Вивчення їх необхідне, оскільки це 
покращ ує якість роботи л ікаря-стом атолога-ортопе- 
да, що в свою чергу суттєво впливає на якість життя 
пацієнта.

0,5 0,75 1 1,25 1,5

Рис. Зміни стану ротової рідини, гігієни порожнини рота, тканин пародонта та показника галітозу 
при лікуванні пластмасовими мостоподібними протезами, 

що виготовлені із стоматологічних матеріалів різного рівня комплаєнтності.
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У Д К  616.31 .002 :616 -089 .28 /.29
КЛІН ІЧ НО -О Р ІЄ НТО ВАН І ТЕХ Н О Л О ГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКО СТІ Л ІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ П ЛАС ТМ А СО ­

В И М И  М О С ТО П О Д ІБ Н И М И  ПРО ТЕЗАМ И
Яніш ен І.В .
Р езю м е . За результатами власних досліджень доведено, що використання систем  з високою  комплаєнт- 

ністю матеріалів для виготовлення пластмасових мостопод ібних протезів  досить суттєво відрізняється від «ви­
падкового добору матеріалів» наступними клінічними еф ектами: достов ірним  (р<0 ,05 ) зб ільш енням ш видкості 
салівації на 19-20% , достов ірним  (р< 0 ,001) зменш ення активності уреази ротової рідини на 32-33% , д осто ­
вірним (р<0 ,010) зменш ення рівня дисб іозу ротової порожнини на 34-35% , достов ірним  (р<0 ,050) зниженням 
гігієн ічного індексу на 40-42% .

Ключові сл ова : пластмасові мостоподібні протези, комплаєнтні матеріали, в ідбитковий матеріал, дисбіоз, 
ротова рідина.

У Д К  616.31 .002 :616 -089 .28 /.29
КЛИ Н И КО -О РИЕ Н ТИ РО В А Н Н Ы Е ТЕХНО ЛО ГИИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

ПЛАСТМ АССО ВЫ М И М О СТО В ИД Н Ы М И  ПРО ТЕЗАМ И
Я ниш ен И.В .
Р езю м е . По результатам собственны х исследований доказано, что использование систем  с высокой комп- 

лаентностью  материалов для изготовления пластмассовых мостовидных протезов достаточно сущ ествен­
но отличается от «случайного подбора материалов» следую щ ими клиническими эффектами: достоверны м 
(р< 0 ,05 ) увеличением скорости  слюноотделения на 19-20% , достоверны м ( р< 0 ,001) уменьш ение активности 
уреазы ротовой жидкости  на 32-33% , достоверны м (р<0 ,010) уменьш ение уровня дисбиоза ротовой полости 
на 34-35% , достоверны м (р<0 ,050) снижением  ги гиенического  индекса на 40-42% .

Ключевые слова: пластмассовые мостовидные протезы, комплаентные материалы, оттискной материал, 
дисбиоз, ротовая жидкость.

UDC 616.31 .002 :616 -089 .28 /.29
Clin ica l-O riented  Technologies Ensuring the Q uality o f P a tien ts ’ T rea tm ent w ith Plastic Bridge Dentures
Yanishen I. V.
A b strac t. Bridge dentures are often used fo r dental restoration of dentition of small length. Firstly, it is a fixed s tru c ­

ture and secondly, bridge dentures, having a sm all size, and being a lm ost deprived of con tact w ith the m ucous mem-
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brane, except fo r the gingival margin, are easily perceived by patients, and adaptation to them is quick. Thirdly, bridge 
dentures m aximally restore functiona l properties.

The purpose o f the research  was the study of the e ffic iency of advanced trea tm ent o f patients w ith bridge dentures, 
supplem ented w ith com pliant com plexes o f the “ m ateria l-des ign” type.

Objects and m ethods. Two groups of patients w ith plastic bridge dentures were form ed accord ing to the applied 
innovations at the c lin ical laboratory stage. In this case, the a lternative com plian t com plexes of dental m aterials were 
applied fo r each of the groups.

To evaluate the clinical efficacy, we defined the evident effects o f the changes o f rates of hom eostasis and oral 
m icroecology, which differs in the e ffec t o f the trea tm ent w ith the use o f m aterials w ith d iffe rent levels o f com pliant 
systems.

Results and D iscussion. Importantly, positive changes in oral hygiene can be achieved only by application of dental 
materials w ith enhanced com pliancy, used fo r plastic bridge denture making, revealed by the increasing capacity of b i­
carbonate bu ffe r and lowering of oral fluid viscosity.

A com parative analysis of changes in oral hygiene, gums and periodonta l tissue o f patients w ith plastic bridge den­
tures from  com parison groups before and a fte r the trea tm ent showed a reliable (p<0 .05 ) im provem ent o f pa tien ts ’ 
oral biotope a fte r trea tm ent w ith high- com plian t dental m aterial, used fo r plastic crowns making. In this way, the rela­
tive level of activ ity of m icrobia l enzyme urease decreased in Group АВ1 from  (3,348±0,113) uts to (2 ,253±0,119) 
uts, whereas in the com parison group no s ign ificant changes have been registered. The analysis of the oral d isb io ­
sis index revealed the absence of influence of the com pliancy level onto the oral m icrobiocoenosis in plastic bridges 
prosthodontics. This can be explained, on the one hand, by the absence o f the reliable increase of the lysozyme level 
in Group АВ2 (before: (81 ,89±1.18) m kg /cm 3, after: (81 ,91±1.85) m kg /cm 3), and on the o ther hand by the sign ificant 
num ber o f dental elem ents, being restored am ong patients from  Group АВ1. Notably, the reliable and s ign ificant chang­
es in im provem ent of state of oral hygiene have been detected am ong patients from  Group А В1 a fte r trea tm ent (before: 
(1 ,143+0,068) uts; after: (0 ,669±0,057) uts), whereas in patients from  Group АВ2 no changes have been registered 
(before :( 1,097±0,071) uts; a fte r :( 0 ,967±0 ,072) uts). Furtherm ore, a reliable (p< 0 .05 ) im provem ent of periodonta l 
tissues state has been registered w ith lowering of P. Silness -  H. Loe index from  (0 ,455±0,023) uts to (0 ,384±0,031) 
uts, in contrast to the group of com parison, where no s ign ificant changes were noted during the stages of treatm ent 
(before: (10 ,382±0,058) uts, after: (0 ,386±0,051) u ts ,>0.05).

Conclusions. Consequently, it is obvious tha t the study of the effic iency of the advanced trea tm ent of patients with 
plastic bridge dentures, supplem ented w ith com plian t com plexes of the “ m ateria l-des ign” type sign ificantly  improves 
the working quality of a prosthetist, revealed by the achievem ent o f positive changes in the oral hygiene.

Perspectives o f fu rthe r research  will encom pass the fo llow  up selection of dental m aterials w ith high com pliancy 
of the “ m ateria l-des ign” type. The analysis of such m aterials is crucia l fo r a prosthetist, since it enhances the quality 
of service provided, positive ly in fluencing the pa tien t’s quality of life.

K eyw ords : p lastic bridge dentures, com pliant m aterials, impression m aterial, disbiosis, oral fluid.
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