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ПОРІВНЯННЯ КЛІНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
СКЛОІОНОМЕРНИХ ЦЕМЕНТВ ДЛЯ ПОСТІЙНОЇ ФІКСАЦІЇ НЕ- 
ЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Харківський національний медичний університет, Україна helgasid13@ ukr.net

Вступ. Склоіономерні цементи для постійної фіксації це група матеріалів, 
що широко використовуються в стоматологічній практиці. Класичний склоіоно- 
мерний цемент складається з двох компонентів, які змішуються перед застосу­
ванням: порошок (алюмофторсилікатнє скло з високим вмістом фтору) і рідина 
(45-50-відсотковий розчин поліакрилової кислоти) [1]. Остаточна фіксація орто­
педичних конструкцій на цемент є заключним клінічним етапом ортопедичного 
лікування, і результат протезування при використанні будь-якої незнімної конс­
трукції істотно залежить від правильності вибору матеріалу для фіксації [2]. 
Джерела літератури свідчать, що невдалому ортопедичному лікуванні незнімни- 
ми конструкціями, сприяє велика кількість факторів, одним з яких є вибір і вико­
ристання матеріалів для фіксації, а також вибір методу підготовки незнімних ор­
топедичних конструкцій і опорних зубів перед постійною фіксацією [3].

Метою нашого дослідження було проведення порівняльної оцінки клі- 
ніко-технологічних властивостей вітчизняного склоіономерного цементу для 
постійної фіксації незнімних конструкцій з його аналогами.

Результати дослідження. Випробування проводились на базі дослідної 
лабораторії стоматологічних матеріалів АТ «Стома». Були встановлені на­
ступні показники клініко-технологічних властивостей: зовнішній вигляд ма­
теріалу, його час замішування цементу та його робочий час та період твер­
діння, товщина плівки. При вивченні цих показників ми опирались на показ­
ники міжнародних стандартів ISO 4049-2009 та ДСТУ 31578-2012 [4].

Після проведення дослідів нами були отриманні наступні дані: при 
оцінці зовнішнього вигляду нашого цементу та аналогів «Ketac Cem» та 
«Riva» було встановлено, що порошок не містить сторонніх домішок, а ріди­
на не має осаду, сторонніх домішок та ознак гелеутворення. Товщина плівки 
вітчизняного цементу для постійної фіксації має 18,0 ± 0,7 мкм, що на 8,0 ± 
0,2 мкм більше ніж товщина плівки «Ketac Cem», яка складає 10,0 ± 0,5 мкм. 
В порівнянні з матеріалом «Riva» товщина плівки якого 13,0 ± 0,3, розробле­
ний нами вітчизняний склоіономерний цемент на 0,5 ± 0,4 мкм більше за цей 
показник. Показники часу змішування, робочого часу та період твердіння не 
суттєво відрізняються між собою і відповідають міжнародним стандартам.

Висновок: матеріали для постійної фіксації, в тому числі і склоіономе- 
рні цементи, добре підходять для проведення завершального етапу ортопеди­
чної стоматології.
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Yanishen I.V, Sidorova O.V, Saliya L.G.
COMPARISON OF CLINICAL AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES 
OF GLASS-IONOMER CEMENTS FOR PERMANENT FIXATION
Kharkiv National M edical University, Ukraine

Background. These cements have low toxicity, high durability and good 
aesthetic characteristics, and also protection from caries process property. 
Comparative evaluation of clinical and technological properties of new glassionomer 
cement for permanent fixation of unremovable structures with its foreign analogues.

Results of investigation. The research was conducted on the base of Research 
laboratory of dental materials of JSC «STOMA» where experiments were conducted to 
establish such indicators as: view of the material, time of mixing, working time, period 
of hardening, the thickness of membrane. In studying these, we relied on indicators of 
international standards ISO 4049-2009 and DUST 31578-2012.

Results of investigation of our cement and analogues «KetakCem» and 
«Riva», it was found that the powder does not contain foreign impurities, and the 
liquid does not contain sediment, another impurities and signs of gel formation. 
Determination of such parameters as mixing time, working time and period of 
hardening showed that the glass ionomer materials selected by us for comparison 
have indicators within the limits recommended by international standards. The 
membrane thickness of our cement for permanent fixation has 18.0 ± 0.7 ^m, 
which is 8.0 ± 0.2 ^m) more than thickness of «KetakCem», which is 10.0 ± 0.5 
^m, and 0.5 ± 0.4 ^m the «Riva», respectively.

Conclusion: glassionomer cements are in constant evolution and are one of 
the materials that are best suited for the final stage of orthopedic treatment -  fixing 
nonremovable dentures with permanent cement.

Key word: glassionomer cement, clinical and technological properties, 
fixing, permanent cement
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ 
ПОХИЛОГО ВІКУ ЗНІМНИМИ ПЛАСТИНКОВИМИ ПРОТЕЗАМИ
Харківський національний медичний університет, Україна

За даними літератури повна відсутність зубів у пацієнтів відмічається у 
віці 50-59 років у 5,6% осіб; 60-69 років - 9,9% осіб; 70-79 років - 29,5% осіб; 
старше 80 років - 40,2% осіб [4]. Серед них 29,9% осіб мають протези і корис­
туються ними, 18,4% - не користуються протезами внаслідок незадовільної їх 
фіксації. У похилому віці число пацієнтів з повною відсутністю зубів сягає 15%,
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