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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
МОДИФІКАТОРІВ ГІПСОВОЇ СУМІШІ 

ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЗНІМНИХ 
ПРОТЕЗІВ ЗГІДНО РЕЗУЛЬТАТІВ 
РЕОПАРОДОНТОГРАФІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Одним із важливих розділів ортопедичної стомато-
логії є матеріалознавство. Загальновідомо, що орто-
педичне лікування пацієнтів при повній втраті зубів 
є складною проблемою створення функціонально 
повноцінних знімних протезів, що більшою мірою 
залежить від якісних характеристик моделюваль-
них та пакувальних матеріалів та від точної відпо-
відності внутрішньої поверхні його базису макро- та 
мікрорельєфу слизової оболонки тканин протезного 
ложа. Метою нашого дослідження було проведення 
порівняльного аналізу показників використання моди-
фікаторів гіпсової суміші для виготовлення знімних 
протезів базуючись на результатах реопародонтогра-
фічного дослідження. Усього було обстежено 24 паці-
єнти (11 чоловіків та 13 жінок), по 12 осіб у кожній 
групі. Вік пацієнтів першої та другої групи перебував 
у діапазоні від 55 до 80 років. Обстежені пацієнти 
були поділені на дві групи. Визначення функціональ-
ного стану регіонарних судин пародонту проводили 
методом реопародонтографії (РПГ), допомогою рео-
графа ЛАКК-ОП за тетраполярною методикою. При 
розшифровці реопародонтограм найбільш інформа-
тивними брали до уваги наступні індексні величини: 
індекс периферичного опору, індекс еластичності, 
показник тонусу судин та реографічний індекс. У кіль-
кісному відношенні реографічний індекс ‒1 групи (РІН) 
становив ‒ 0,079±0,025Ом, індекс еластичності 
(ІНЕ) 81,32±2,95 %, індекс периферичного супротиву 
(ІПС) ‒ 65,29±2,55 %; та показник тонусу судин 
(ПТСУ) ‒ 10,23±2,87 %. У пацієнтів 2 групи у кількіс-
ному відношенні: РІН становив ‒ 0,455±0,27 Ом, ІНЕ-
81,27±1,27 %, ІПС-76,29±2,23 %, ПТСУ-12,29±0,02 %. 

Отримані результати статистично достовірні 
(Р<0,05). Таким чином, стосовно своїх даних до ліку-
вання РПГ індекси змінилися наступним чином: РІН 
збільшився на 14,29 %, ІНЕ збільшився на 13,28 %, ІПС 
зменшився на 8,23 %, ПТСУ знизився на 7,89 %. Що 
дозволяє зробити висновок про нормалізацію динаміки 
кровообігу в артеріальному та венозному відділах сли-
зової оболонки та стабілізації тонусу судин у даній 
галузі. Дані реопародонтографії дозволяють говорити 
про те, що використання пакувальних груп матеріалів 
з додаванням модифікуючої добавки на основі полі-
темілсилоксанової емульсії підвищує функціональну 
ефективність знімних ортопедичних конструкцій.
Ключові слова: ортопедичне лікування, гіпс, знімний 
пластинковий протез, реопародонтографія.
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APPLICABILITY OF USING GYPSUM 
MIXTURE’S MODIFIERS  
IN THE MANUFACTURE  

OF REMOVABLE DENTURES  
ACCORDING TO THE RESULTS  

OF THE REOPARODONTOGRAPHIC STUDY

One of the important sections of orthopedic dentistry is 
materials science. It is well known that the orthopedic 
treatment of patients with complete loss of teeth is a 
complex problem of creating functionally complete 
removable dentures, which largely depends on the quality 
characteristics of modeling and packaging materials and 
on the exact correspondence of the inner surface of its base 
to the macro- and microrelief of the mucous membrane 
of the tissues of the prosthetic area. The purpose of our 
study was to conduct a comparative analysis of indicators 
of the use of gypsum mixture modifiers for the manufacture 
of removable prostheses based on the results of a 
reoperiodontographic study. A total of 24 patients (11 men 
and 13 women), 12 in each group, were examined. The 
age of the patients of the first and second groups was in 
the range from 55 to 80 years. The examined patients were 
divided into two groups. Determination of the functional 
state of regional vessels of the periodontium was carried 
out by the method of reoperiodontography (RPG), using 
the rheograph LACC-OP according to the tetrapolar 
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Таблиця 1 
Розподіл пацієнтів за показником віку та гендерної належності

Групи обстежених 
пацієнтів

1 група пацієнтів
(лікування за традиційною 

методикою

2 група пацієнтів
(пакувальний матеріал  
з додаванням ПМСЕ)

Стать Абсолютне число % Абсолютне число %
Чоловіки 5 40% 6 50%
Жінки 7 60% 6 50%
Загалом 12 100% 12 100%

method. When interpreting rheoperiodontograms, the 
following index values were taken into account as the most 
informative: peripheral resistance index, elasticity index, 
vascular tone index, and rheographic index. Quantitatively, 
the rheographic index of group 1 (RIN) was 0.079±0.025 
Ом, the elasticity index (EI) was 81.32±2.95 %, the 
peripheral resistance index (PRI) was 65.29±2.55%; and 
vascular tone indicator (VTI) – 10.23 ± 2.87 %. In patients 
of 2 groups in quantitative terms: RIN was 0.455±0.27 Om, 
EI-81.27±1.27 %, RPI-76.29±2.23 %, VTI-12.29±0.02 %. 
The obtained results are statistically significant (Р<0.05). 
Thus, in relation to their data before RPG treatment, the 
indexes changed as follows: RIN increased by 14.29%, 
EI increased by 13.28 %, RPI decreased by 8.23 %, VTU 
decreased by 7.89%. Which allows us to conclude about 
the normalization of the dynamics of blood circulation 
in the arterial and venous departments of the mucous 
membrane and the stabilization of vascular tone in this 
area. Rheoperiodontography data allow us to say that 
the use of packing groups of materials with the addition 
of a modifying additive based on a polythemilsiloxane 
emulsion increases the functional efficiency of removable 
orthopedic structures.
Key words: orthopedic treatment, gypsum, removable 
lamellar prosthesis, rheoperiodontography.

Вступ. Стоматологія ‒ матеріаломістка 
медична спеціальність, а її ортопедична частина 
лідирує в цьому плані серед інших профілів і спе-
ціалізацій. 

Розвиток ринку сучасних матеріалів ставить 
стоматолога перед вибором того чи іншого спо-
собу лікування, та як результат- підвищення 
ефективності та якості роботи. У зв'язку з цим 
зросла значення глибокого вивчення властивос-
тей стоматологічних матеріалів, запропонованих 
заводами-виробниками [2]. 

Одним із важливих розділів ортопедичної 
стоматології є матеріалознавство. Матеріалоз-
навство- наука про походження, фізико-хімічні 
властивості та технології виготовлення різних 
матеріалів, що випускаються та застосовуються 
в народному господарстві та промисловості [3]. 
Відомо, що у кожній галузі виробництва викорис-
товується певна група матеріалів і фахівцям необ-
хідно знати їх досконало. З усієї різноманітності 
властивостей будь-якого матеріалу основна увага 

приділяється тим його властивостям, які безпосе-
редньо стосуються конкретного виробництва [6]. 

У стоматології гіпс використовується майже 
всіх етапах протезування. Його застосовують: для 
отримання відбитку, моделі щелепи; як форму-
вальний матеріал; при паянні; для фіксації моде-
лей в оклюдаторі (артикуляторі) та кюветі.

Загальновідомо, що ортопедичне лікування 
пацієнтів при повній втраті зубів є складною про-
блемою створення функціонально повноцінних 
знімних протезів, що більшою мірою залежить 
від якісних характеристик моделювальних та 
пакувальних матеріалів та від точної відповід-
ності внутрішньої поверхні його базису макро- та 
мікрорельєфу слизової оболонки тканин протез-
ного ложа [9].

Метою нашого дослідження було проведення 
порівняльного аналізу показників використання 
модифікаторів гіпсової суміші для виготовлення 
знімних протезів базуючись на результатах рео-
пародонтографічного дослідження.

Матеріали та методи. Дослідження є фраг-
ментом комплексної науково-дослідної програми 
кафедри стоматології Харківського національ-
ного медичного університету (ХНМУ), «Роз-
робка та впровадження сучасних алгоритмів 
діагностики, лікування та профілактики стомато-
логічних захворювань у пацієнтів різних вікових 
періодів» (№ державної реєстрації 0121U110922; 
2021–2023 рр.). 

Дослідження проводилось на кафедрі стомато-
логії, базою якої є Університетський стоматоло-
гічний центр Харківського національного медич-
ного університету.

Усього було обстежено 24 пацієнти (11 чоло-
віків та 13 жінок), по 12 осіб у кожній групі. Вік 
пацієнтів першої та другої групи перебував у діа-
пазоні від 55 до 80 років. Групи пацієнтів були 
однорідними за складом. Розподіл пацієнтів за 
групами та за статтю наведено в таблиці 1.

Обстежені пацієнти були поділені на дві 
групи. Першій групі пацієнтів було виготовлено 
повні знімні протези, на лабораторних етапах 
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яких застосовували спеціально розроблені моди-
фікуючі добавки на основі політемілсилоксано-
вої емульсії (ПМСЕ) [7]. Друга група – пацієнти, 
яким були виготовлені знімні протези за тради-
ційної технологією, використовуючи гіпси 2 типу. 

Клінічне обстеження хворих проводили за 
загальною схемою, використовуючи огляд, паль-
пацію, вивчення діагностичних моделей щелеп.

Велике значення мав правильний вибір матері-
алів, що використовувався у процесі клінічних та 
лабораторних етапів виготовлення повних знім-
них пластинкових протезів, що дозволило ство-
рити ортопедичну конструкцію із високою функ-
ціональною ефективністю [9]. Для покращення 
якості зубного протеза та зменшенням часу вико-
ристовували модифікований пакувальний мате-
ріал, домагаючись точності рельєфу та високої 
чистоти її зовнішньої поверхні.

Для виготовлення знімного протезу з основної 
групи пацієнтів (група № 1) нами були складені 
програми проведення фізико-механічних випро-
бувань, виходячи із загальноприйнятих вимог до 
технологічних гіпсів, які введені в розділ "Тех-
нічні вимоги" проекту національного стандарту 
ISO 6873.

Для оцінки клінічного стану слизової обо-
лонки протезного ложа пацієнтів двох дослі-
джуваних груп, яким виготовляли повні знімні 
протези, головну увагу було надано методу рео-
пародонтографічного дослідження, що дозволило 
оцінити динаміку адаптаційних процесів за функ-
ціонального навантаження після ортопедичного 
лікування [10].

Визначення функціонального стану регіонар-
них судин пародонту проводили методом рео-
пародонтографії (РПГ), допомогою реографа 
ЛАКК-ОП за тетраполярною методикою. Для 
тетраполярної реографії використовували дві 
пари електродів: струмові (зовнішні) та потен-
ційні (внутрішні). Через струмові електроди пода-
вали струм високої частоти досліджувану ділянку 
тканини. За допомогою потенційних електродів 
вимірювали напругу, пропорційну опору дослі-
джуваної ділянки тканин [4, 5].

Електроди виготовляли із срібних пластин роз-
міром 5x8 мм, товщиною 1-2мм. Для їхньої фік-
сації використовували індивідуальні капи з про-
зорої пластмаси, в місцях накладання датчиків 
робили отвори. Капу з електродами встановлю-
вали на зубний ряд у ротовій порожнині, прикла-
дали функціонально-дозоване навантаження до 
досліджуваної ділянки. Жувальне навантаження 
створювали за допомогою гнатодинамометра, імі-

туючи акт жування. Потім проводили запис РПГ 
як і момент навантаження, і після зняття наванта-
ження до відновлення фонових величин. 

Аналіз проводився через місяць, через 3 та 
6 місяців після протезування та складався з візу-
ального аналізу та підрахунку амплітудно-часо-
вих показників. При розшифровці реопародонто-
грам найбільш інформативними брали до уваги 
наступні індексні величини: індекс периферич-
ного опору, індекс еластичності, показник тонусу 
судин та реографічний індекс [1, 8].

Результати та їх обговорення. При візу-
альному аналізі реопародонтограм у пацієнтів 
1 групи відзначалися характерні особливості: 
крутий підйом анакроти, загострена вершина, 
дикротична хвиля добре виражена і розташову-
ється в середній третині катакроти, венозна хвиля 
не визначається.

У кількісному відношенні реографічний індекс 
(РІН) становив – 0,079±0,025Ом, індекс еластич-
ності (ІНЕ) – 81,32±2,95 %, індекс периферич-
ного супротиву (ІПС) – 65,29±2,55 %; та показник 
тонусу судин (ПТСУ) – 10,23±2,87 %.

Через три місяці після проведеного ортопе-
дичного лікування РІН зменшився на 7 %, і склав 
0,062+0,034Ом, ІНЕ зменшився на 7,23 % і дорів-
нював 59,20+3,81 %, ІПС збільшився на 3,91% 
до значення 98,05±2,23 %, ПТСУ збільшився на 
6,24 % та становив 19,23±1,97 %.

У проміжку з першого до третього місяця 
дослідження РІН збільшився на 12,59 % до зна-
чення 0,084±0,24Ом, ІНЕ збільшився на 2,44 % 
і став 73,55±4,23 %, ІПС у цьому періоді дослі-
дження кровопостачання тканин пародонту змен-
шився на 3,29 % до значення 95,25±3,44%, а ПТСУ 
знизився на 5,16 %, і становив 13,55±1,2%. Отри-
мані результати статистично достовірні (Р<0,05).

Таким чином, через три місяці після лікування 
всі гемодинамічні показники покращилися і не 
мали статистично значущої різниці зі своїми зна-
ченнями до лікування (Р>0,05), тобто досягли 
їхнього початкового значення.

У черговому дослідженні, яке проводилося 
через 6 місяців, спостерігалася подальша пози-
тивна динаміка РПГ кривою як візуально, так 
і кількісно. РІН у проміжку з третього по шостий 
місяці дослідження збільшився на 10,03 % до зна-
чення 0,076±0,023 Ом, ІНЕ збільшився на 4,12 %, 
і дорівнював 81,23±0,39%, ІПС у цьому періоді 
вивчення гемодинаміки зменшився на 3,28 % до 
значення 89,23±1,33 %, ПТСУ знизився на 3,29 % 
і склав 14,33±0,03 %, але темпи приросту були 
менш виражені, ніж у проміжку з 1 по 3 місяць. 
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Отримані результати статистично достовірні 
(Р<0,05). Результати реопародонтографії 1 дослі-
джуваної групи пацієнтів, виготовлення протезів 
яких було за допомогою пакувального матеріалу 
з модифікатором на основі політемілсилоксано-
вої емульсії наведено в діаграмі 1.

У пацієнтів 2 групи відзначали круте під-
несення анакроти, загострена вершина, дикро-
тична хвиля добре виражена і розташовується 
в середній третині катакроти, венозна хвиля не 
визначається. У кількісному відношенні: РІН 
становив – 0,455±0,27 Ом, ІНЕ – 81,27±1,27 %, 
ІПС – 76,29±2,23 %, ПТСУ –12,29±0,02 %. Отри-
мані результати статистично достовірні (Р<0,05).

У проміжку з першого до третього місяця 
дослідження РІн збільшився на 6,22% до зна-
чення 0,49±0,23м; ІНЕ збільшився на 5,23 %, 
і дорівнював 55,02±2,91%, ІПС зменшився на 

3,94 % до значення 91,23±2,34 %, ПТСУ знизився 
на 2,78 % і склав 20,04±1,32 %. Отримані резуль-
тати статистично достовірні (Р<0,05). Результати 
реопародонтографії 2 досліджуваної групи паці-
єнтів, виготовлення протезів яких було за допо-
могою гипсу 2 типу наведено в діаграмі 2.

Кількісні показники РПГ через 6 місяців мали 
такі значення РІН у проміжку з третього по шостий 
місяці дослідження збільшився на 7,04 % до зна-
чення 0,456±0,002Ом, ІНЕ збільшився на 6,02 %, 
і дорівнював 72,99±4,28 %, ІПС зменшився на 
2,74 % до значення 99,6±4,62 %, ПТСУ знизився 
на 2,23% і становить 14,62±0,45 %. Отримані 
результати статистично достовірні (Р<0,05).

Висновки. Використання реопародонтогра-
фічного методу дослідження для діагностики 
функціонального навантаження пародонту опо-
рних зубів та прогнозування ефективності орто-

Рис. 1. Результати реопародонтографічного дослідження 1 групи пацієнтів.

Рис. 2. Результати реопародонтографічного дослідження 2 групи пацієнтів.
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педичного лікування свідчить, що протезування 
покращує гемодинамічні показники з першого 
місяців досліджень, наближаючи параметри цих 
показників до дванадцятого місяця до норми 
у пацієнтів 1 групи та до позитивної динаміки 
у пацієнтів 2 групи. 

Таким чином, стосовно своїх даних до ліку-
вання РПГ індекси змінилися наступним чином: 
РІН збільшився на 14,29 %, ІНЕ збільшився на 
13,28 %, ІПС зменшився на 8,23 %, ПТСУ зни-
зився на 7,89 %. Що дозволяє зробити висновок 
про нормалізацію динаміки кровообігу в артері-
альному та венозному відділах слизової оболонки 
та стабілізації тонусу судин у даній галузі.

Дані реопародонтографії дозволяють говорити 
про те, що використання пакувальних груп мате-
ріалів з додаванням модифікуючої добавки на 
основі політемілсилоксанової емульсії підвищує 
функціональну ефективність знімних ортопедич-
них конструкцій.
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