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ВИГОТОВЛЕННЯ «ПРОТАКРИЛ-М»
Тюпова А.І., ХНМУ, Харків
«Протакрил-М» це полімерний матеріал, який широко застосовується в стоматологічній практиці для виготовлення щелепо-лицевих апаратів, протезів при пародонтозі, ремонту базисів зубних протезів [1]. В промисловості «Протакрил-М» випускається, як комплект порошок (суспензійний кополімер метилового ефіру метакрилової кислоти з фторкаучуком, у якому присутній ініціатор полімеризації, фарбований у рожевий колір) та рідина (метиловий ефір метакрилової кислоти, який містить зшиваючий агент – діметакриловий ефір триетиленгліколю та діметилпаратолуїдин і гідрохінон). Для використання у виготовлені базисів і щелепо-лицевих апаратів порошок і рідину змішують у співвідношенні 3:1 по масі.
При виготовлені «Протакрила-М» традиційним методом виробництво супроводжується побічним процесом утворення емульсійних полімерних частинок, які характеризуються високою молекулярною масою і забруднені водорозчинним полімерним диспергатором, що призводить до зниження якості суспензійного кополімеру. В результаті утворюються розчини з включеннями неповністю розчинених полімерних частинок, з яких утворюються полімерні вироби, що містять велику кількість дрібних і великих включень [1]. Зменшення вмісту емульсійного кополімеру призводить до поліпшення розчинності кополімеру в органічних розчинниках і поліпшенню зовнішнього вигляду полімерного виробу, підвищення виходу кополімеру й покращанню фізико-механічних властивостей і, як результат підвищенню стійкості до зношування протезів і щелепо-лицевих апаратів.
Перелік використаних джерел:
1. Макаров М.А., Штейнгарт М.З. Сополимеры в стоматологии. Москва: Медицина 1982. 248 с.
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