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Оценка качества ортопедического лечения металлопластмассовыми несъёмными цельнолитыми конструкциями в динамике иммунологических показателей цитокинов
десневой жидкости
(г. Харьков, Украина)
Применение в практике ортопедической стоматологии цельнолитых металлопластмассовых конструкций зубных протезов, наряду с восстановлением функции жевательного аппарата и про​филактики заболеваний ВНЧС, позволяет решить вопрос эстетичности зубных протезов, остава​ясь доступными для широких масс населения.
Однако не стоит забывать, что лечение несъемными комбинированными конструкциями, при несоблюдении правил препарирования опорных зубов, механической травме десневого края и рас​положении края опорных коронок ниже уровня десны может отрицательно сказываться на состо​янии маргинального пародонта.
Целью исследования: изучение показателей цитокинов в десневой жидкости при ортопеди​ческом лечении несъемными цельнолитыми металлопластмассовыми конструкциями.
Материалы и методы исследования: объектом исследования служили иммунологические по​казатели про- и противовоспалительных цитокинов ИЛ-lβ, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8 в десневой жидко​сти опорных зубов при ортопедическом лечении несъемными цельнолитыми металлопластмассо​выми конструкциями.
Для достижения цели было проведено ортопедическое лечение в контрольной группе 42 паци​ентам (18 мужчин и 24 женщины), им были изготовлены несъемные цельнолитые протезы с эсте​тической облицовкой «Superpont C+B» (Чехия). Адгезивная система между цельнолитым карка​сом и полимером была создана по общепринятой методике с использованием перл и лака покрыв​ного Conalor (Чехия).
В основной группе 46 пациентов (23 мужчины и 23 женщины) были изготовлены несъемные цельнолитые протезы с эстетической облицовкой «Синма-M+V» (АО «Стома», Украина). Адге​зивная система между цельнолитым каркасом и полимером была создана по усовершенствован​ной технологии (пат. № 44305 U, UA; Способ фиксации облицовочного слоя в цельнолитых несъем​ных конструкциях зубных протезов) с применением лака покровного «Синма-M+V» (АО «Сто​ма», Украина).
, Через 7 дней после фиксации, у пациентов контрольной и основной групп, в десневой жидко​сти, отмечалось высокое содержание провоспалительных цитокинов ИЛ-lβ 7,14±1,2 нг/мл в кон​трольной группе, и 4,24±1,45 нг мл в основной, ИЛ-6 1,40±0,6 нг/мл в контрольной группе и 0,48±0,11 нг мл в основной, ИЛ-8 31,16±8,84 нг/мл в контрольной и 29,76±9,5 нг/мл в основной, и незначительное снижение противовоспалительного цитокина ИЛ-4 12,37±3,02 нг/мл в конт​рольной группе и 14,45±3,08 нг/мл в основной.
Через 6 месяцев после протезирования ИЛ-lβ составил 4,69±1,1 нг/мл в контрольной группе, и 3,78±1,2 нг/мл в основной, ИЛ-6 0,84±0,21 нг/мл в контрольной группе и 0,54±0,17 нг/мл в ос​новной, ИЛ-8 24,70±5,74 нг/мл в контрольной и 22,80±6,17 нг/мл в основной и отмечалось увели​чение уровня противовоспалительного цитокина ИЛ-4 19,68±3,72 нг/мл в контрольной группе и 20,38±3,88 нг/мл в основной.
Через 2 года показатели провоспалительных цитокинов по ИЛ-lβ 2,81±0,81 нг/мл в контрольной группе, и 2,21^0,42 нг/мл в основной, по ИЛ-6 0,12±0,02 нг/мл в контрольной группе и 0,08±0,02 нг/мл в основной, по ИЛ-8 18,76±5,01 нг / мл в контрольной и 14,12±4,64 нг/мл в основной и увеличение уровня противовоспалительного цитокина ИЛ-4 26,96±4,84 нг/мл в контрольной груп​пе и 28,71±4,37 нг/мл в основной.
Таким образом, у пациентов после фиксации несъемных ортопедических конструкций на​блюдается угнетение местной иммунологической резистентности, связанное с явлениями вос​паления, вследствие ответной реакции маргинального пародонта на химический раздражитель, которым является цемент для фиксации. Согласно отдаленным результатам, при соблюдении правил препарирования и расположения края цельнолитых металлопластмассовых коронок на уровне десны, содержание цитокинов в десневой жидкости восстанавливается до физиологичес​кой нормы.






